Mnohostrannost kovovych odstinl na dievé. TouZite po
opravdu specialnich akcentech? Chcete plsobivy kus nabytku?
Vystoupit z fad vasich konkurenti? S nasimi skuteénymi
kovovymi povrchovymi natéry vytvofite inspirativni povrchy s
jedine€nym charakterem.

s~ o

Co miZete vycarovat pomoci pravych kovovych natéri ADLER, konkrétné bronzového
natéru Aquafix Bronze, naleznete v nasledujicim privodci krok za krokem.
Ruiznych vysledki 1ze dosdhnout bud’ valeckovanim, Spachtli, Stétcem nebo jednoduse

nastfikem oxidacniho roztoku Aquafix Blue-Patina.

Vyzkousejte si to sami!
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Pouzité produkty

Aduro Ecofill

Bluefin Pure-Metal

Aquafix Bronze

[

Aquafix Blue-Patina

—

Aduro Antiscratch

Aduro Tiropur

Pracovni kroky

ZAKLAD pro povrchovou tipravu s pravym kovem
BRONZ

KROK 1: PRIPRAVA PODKLADU

Idealnim zékladem pro povrchovou tipravu ADLER se skute¢nymi kovy jsou dievotfiskové
desky a desky MDF. Po naneseni a zaschnuti jedné vrstvy PUR-Ecofill Wei§ se povrch tésné
pred naslednym nétérem brousi zrnitosti P240.

d Rartacova Kkt je nutné dievo nejprve silné okartdcovat. Tak
nejlépe vynikne struktura povrchu. I zde se jako plnivo pouzivd PUR-Ecofill Weil a zaschly
povrch se tésné pred nanosem kovového natéru obrousi brusnym papirem o zrnitosti 240 a

ndasledné brusnym rounem.


https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/aduro-ecofill~p807
https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/vodou-reditelne-barvy/bluefin-pure-metal~p884
https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/aditiva-k-systemum-na-nabytek/aquafix-bronze~p1211
https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/aditiva-k-systemum-na-nabytek/aquafix-blue-patina~p1213
https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-laky-2k/aduro-antiscratch~p819
https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-laky-2k/aduro-tiropur~p831
http:/2416-aduro-ecofill~p807
http:/2416-aduro-ecofill~p807

Recept na perfektni tekuty kov: 100 hmotnostnich dild Aqua-Pure-Metal, 5 hmotnostnich dili Aqua-PUR-Harter a 250 hmotnostnich
dilti Aquafix Bronze. Vzniklou smés je potfeba peclivé promichat pomoci michadla, aby smés byla bez hrudek.

VARIANTY pro povrchovou tipravu ADLER se SKUTECNYMI KOVY:

Varianta RYZI BRONZ

KROK 3: STRIKANI

Lak se nanasi jedenkrat stiikaci pistoli s tlakovou nddobkou. Nanasené mnozstvi je 500 az 800 g na metr ¢tverecni. Pak byste méli
povrch nechat zaschnout nejméné 5 hodin nebo jesté 1épe ptes noc.

KROK 4: BROUSENT A VRCHNI NATER


https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/laky-na-bazi-vody-barevne/aqua-pure-metal-1-kg~p5048
https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/doplnkove-produkty-nabytk.laky/aquafix-bronze-bronze-1-kg~p2395

Nyni je dileZité brouseni: pro dosazZeni intenzivniho kovového efektu a pro autenticky lesk musi byt brouseni provadéno se zvysujici
stupné: 180 - 240 - 360 - 600 - 1000 - 1500 - 3000. Pak se brusny prach opatrné odstrani specialnim fedidlem ADLER Spezial-
Verdiinnung. Jako vrchni natér se nanasi ADLER Tiropur NG v lesku G70 nebo G100.

Varianta ZOXIDOVANY BRONZ

KROK 3: STRIKANT

Jako obvykle naneste lak jedenkrat pomoci stfikaci pistole s tlakovou nddobkou. Doporucené nanasené mnozstvi je mezi 500 a 800 g
na metr ¢tverecni. Pak byste méli povrch nechat zaschnout nejméné 5 hodin nebo jesté 1épe pres noc.

Dalsim krokem, ktery je tfeba udélat, je vratit se k brusce: Pro pfipravu povrchu na patinovy efekt se brouSeni provadi ve ¢tyfech
stupnich: 180, 240, 360 a 600.


https://www.lakyadler.cz/produkty/redidla-cistice/redidla/spezial-verdunnung-1-l~p5751
https://www.lakyadler.cz/produkty/redidla-cistice/redidla/spezial-verdunnung-1-l~p5751
https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/2k-rozpoustedl.laky-bezbarve/tiropur-ng~p831

KROK 5: EFEKT MODRE PATINY

Pro dosazeni efektu zoxidovaného kovu poskytuje feseni Aquafix Blue-Patina - zajisti moderni vintage-vzhled nebo "efekt starnuti".
Oxidacni roztok se aplikuje rozprasSovacem (v zévislosti na poZzadovaném tcinku) lokalné nebo na celou plochu, jemné ¢i intenzivné.

KROK 6: VRCHN{ LAK

Kovovy povrch se zacne ménit jiz po nékolika minutach. Druhy den po zaschnuti je modrozelend patina zcela vyraznd. Z diivodu
ochrany povrchu a soucasné zachovani drsného charakteru patiny je treba povrch prelakovat tfemi natéry PUR-Antiscratch HQ v
lesku G10.

Varianta BRONZ S EFEKTEM NANASENI SPACHTLI

KROK 3: STRIKANI

Pomoci strikaci pistole s tlakovou nddobkou se barva nejdfive jemné nastfikd. Po kratkém zaschnuti ndsleduje druhé vrstva s bohatou
aplikacni davkou. MnoZzstvi ndnosu je mezi 500 - 800 g na metr ¢tverecni.


https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/doplnkove-produkty-nabytk.laky/aquafix-blue-patina-500-ml~p2415
https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/2k-rozpoustedl.laky-bezbarve/pur-antiscratch-hq~p819

KROK 4: VYTVORENI EFEKTU

Pomoci Spachtle vytvoite v lakové vrstvé jemnéjsi nebo hrubsi strukturu. Poté nechte povrch zaschnout nejméné 5 hodin (Iépe pres
noc).

KROK 5: BROUSENT A VRCHNI NATER

Abyste dosahli poZadovaného tcinku, doporucujeme brouseni v nésledujicich stupnich zrnitosti: 180 - 240 - 360 - 600 - 1000 a 1500.
Poté naneste na povrch lestici pastu a mechanicky vylestéte ovéim rounem. Povrch opét prebruste zrnitosti 3 000 pro dosazeni
daného stupné lesku. Jako vrchni natér se nanasi ADLER Tiropur NG v lesku G70 nebo G100.

Varianta BRONZ S EFEKTEM VALECKOVANI

KROK 3: STRIKANI & VALECKOVAN{

Natér se nanasi dvakrat stfikaci pistoli s tlakovou nddobkou. Po kratkém zachnuti se udéla druhy nanos. Aby se dosahlo
pozadovaného ucinku, povrch se kratce prevaleckuje. Poté nechte povrch zaschnout nejméné pét hodin (jesté 1épe pres noc).


https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/2k-rozpoustedl.laky-bezbarve/tiropur-ng~p831

KROK 4: BROUSENT A VRCHNI NATER

I v tomto pripadé doporucujeme brouseni v nasledujicich stupnich zrnitosti: 180 - 240 - 360 - 600 - 1000 - 1500 a 3000. Vrchni natér
se provadi jako obvykle s ADLER Tiropur NG v lesku G70 nebo G100.

Varianta KARTACOVANY BRONZ

KROK 3: STRIKANI KARTACOVANEHO SMRKU

STRIKANI: Natér se nanasi jedenkrat stiikaci pistoli s tlakovou nadobkou. Nanasené mnoZstvi je 500 az 800 g na metr ¢tverecn.

Poté nechte povrch vyschnout nejméné pét hodin. Jesté lépe pres noc!

KROK 4: BROUSENT A VRCHNI NATER

Abyste dosahli pozadovaného ucinku, doporucujeme brouseni v nasledujicich stupnich zrnitosti: 180 - 240 - 360 - 600 - 1000 a 1500.
Poté naneste na povrch lestici pastu a mechanicky vylestéte ovéim rounem. Pokud chcete doséhnout vyjimecného kovového lesku,
prebruste povrch zrnitosti 3000. Jako vrchni vrstva se nanasi ADLER Tiropur NG, v zavislosti na trovni lesku G70 nebo G100.


https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/2k-rozpoustedl.laky-bezbarve/tiropur-ng~p831
https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/2k-rozpoustedl.laky-bezbarve/tiropur-ng~p831

UZASNE EFEKTY
At uz jsou jednolité, valeCkované nebo zpracované s efektem modré patiny - kazdy z efekti okouzli svym vlastnim zptisobem.

Dilezité: Podrobnéjsi informace o zpracovani najdete v technickych listech produktti od spolecnosti ADLER Aqua-Pure-Metal,

Aquafix Bronze a Aquafix Blue-Patina.

Vsech téchto efektti 1ze samoziejmé také dosahnout pomoci nasich dalsSich lakovacich systémt ze skute¢nych kovti. At uz vyzkousite

bronzovy efekt jako v tomto piikladu nebo efektu Zeleza, médi, cinu ¢i mosazi a patiny - kazdy kus nabytku bude jedinec¢ny!

Galerie



https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/laky-na-bazi-vody-barevne/aqua-pure-metal-1-kg~p5048
https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/doplnkove-produkty-nabytk.laky/aquafix-bronze-bronze-1-kg~p2395
https://www.lakyadler.cz/produkty/nabytk.parket.laky-tuzidla/doplnkove-produkty-nabytk.laky/aquafix-blue-patina-500-ml~p2415
https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/pevne-zelezo-prava-rez-s-natery-adler-krok-za-krokem-k-vyraznemu-efektu~t125506
https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/natery-barevnymi-kovy-od-adler~t125605
https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/vznesene-kovove-efekty-se-vzhledem-patiny~t124851






















